ГУСТИНА ПО ОСНОВИ И ПОТКИ

Под густином се подразумева број жица на јединици дужине тј. на 1см. (ређе на 5см. Или 10см.) Густина се одрређује бројањем жица помоћу лењира или лупе.
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Код тканина са шаром густина основиних жица(go) се одређује дељењeм броја основиних жица у рапорту шаре (Roš)са ширином једног рапорта шаре(brš), а густина поткиних жица(gp) дељењем броја поткиних жица у рапорту шаре(Ršp) са дужином рапорта шаре(lrš).
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Код тканина са више система основе и потке густина жица се одређује за сваки систем посебно. Одређивање густине код чупављених и ваљаних  тканина врши се након одстрањивања влакнасте површине спаљивањем.

Код тканина са великом густином жица, утврђивање густине врши се парањем или сечењем жица на одређеном унапред измереном растојању.

Лансирајуће жице код одређених тканина се рачунају посебно тј. не рачунају се у укупној густини.

